


MENGAPA STEEL STRUCTUR 

MEMERLUKAN CATHODIC 

PROTECTION SYSTEM ???



K ARENA TANPA DESIGN DAN 

INSTALASI YANG BENAR AKAN 

MENYEBABKAN KERUSAKAN 

STRUKTUR DAN MEYEBABKAN 

PROBLEM DIMASA DEPAN



Kerugian karena korosi pada banyak 

instalasi besi baja yang ñrusakò



}Akibat Langsung

Kerugian di USA karena kerusakan material :

×Tahun 1975 adalah US$ 70 billion per tahun

Dikutip dari òNational Bureau of Standard & Battele Columbus Laboratorium in 1975ó

×Tahun 2006 adalah US$ 500 billion per tahun

Dikutip dari òNACE INTERNATIONAL CATHODIC PROTECTION TESTER COURSE JULY 2009ó



}Akibat Tidak Langsung

× Kematian dan kecelakaan

× Produksi yang berkurang

× Plant shut down

× Over design

× Kontaminasi produk

× Kerusakan lingkungan
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